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1867 -  BRASIL 

PRIMEIROS ENSAIOS DE CIMENTO  

DE PORTLAND NO BRASIL  
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Obs : 1884 - CIMENTO DE TIRIRI / PB = P ruptura do ensaio de tração = 870 lbs = 395 kgf 

Tensão de ruptura na tração axial = 395 kgf/ 16cm2 = 24,7 kgf/cm2 
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COMENTÁRIO DE EDUARDO THOMAZ 

26/06/1884 

CIMENTO DA PARAÍBA / ILHA TIRIRI / VISITA  À FÁBRICA  

 

JORNAL DO COMÉRCIO ( RJ )   

 

. . . 

 

 

FIM DO COMENTÁRIO
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28 dias 
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